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汽车用鼓式制动片

1 范围

本标准规定了汽车用鼓式制动片(以下简称“制动片”)的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标
志、包装、运输和贮存。

本标准适用于 M类、N类车辆和O类车辆用车辆鼓式制动器用制动片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

(GB/T2828.1—2012,ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T5620 道路车辆 汽车和挂车 制动名词术语及其定义(GB/T5620—2002,idtISO611:

1994)

GB5763—2018 汽车用制动器衬片

GB/T15089 机动车辆及挂车分类

GB/T26739 道路车辆 制动衬片 材料内剪切强度试验方法(GB/T26739—2011,ISO6311:

1980,IDT)

GB/T33835 摩擦材料冲击强度试验方法

JC/T685 摩擦材料密度试验方法

JC/T2103—2012 道路车辆 制动衬片摩擦材料 外观检查(JC/T2103—2012,ISO/PAS22574:

2007,IDT)

QC/T239 商用车辆行车制动器技术要求及台架试验方法

QC/T564 乘用车制动器性能要求及台架试验方法

3 术语和定义

GB/T5620和GB/T15089界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T15089—2001中的某些术语和定义。

3.1
M 类 typeM
至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。
[GB/T15089—2001,定义3.2]

3.1.1
M1 类 typeM1

包括驾驶员座位在内,座位数不超过九座的载客车辆。
[GB/T15089—2001,定义3.2.1]
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