
中华人民共和国公共安全行业标准

ICS 61.040
CCS A 94

GA 2121—2023

警用服饰  礼服帽徽

Accessories for police uniform—Cap insignia for dress uniform

2023⁃12⁃01 发布 2024⁃01⁃01 实施

中华人民共和国公安部   发  布



GA 2121—2023

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由公安部装备财务局提出。

本文件由全国警用装备标准化技术委员会（SAC/TC 561）归口。

本文件起草单位：公安部装备财务局、公安部第一研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中

心、清华大学美术学院、北京华夏理想证章有限公司、浙江星源服饰有限公司。

本文件主要起草人：旃广宇、孙非、高军、张自宇、陈磊、李挺将、徐建斌。
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GA 2121—2023

警用服饰　礼服帽徽

1　范围

本文件规定了警用服饰礼服帽徽的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于警用服饰礼服帽徽的生产、检验与订购。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 196—2003　普通螺纹　基本尺寸

GB/T 4423　铜及铜合金拉制棒

GB/T 6462　金属和氧化物覆盖层　厚度测量　显微镜法

GB/T 6543—2008　运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 13818　压铸锌合金

GB 15093　国徽

GB/T 16921　金属覆盖层　覆盖层厚度测量　X 射线光谱方法

GB/T 21652　铜及铜合金线材

HG/T 2454　溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

QB/T 2422　封箱用 BOPP 压敏胶粘带

QB/T 2461　包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811　塑料打包带

QB/T 3821—1999　轻工产品金属镀层的结合强度测试方法

QB/T 3826　轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法　中性盐雾试验（NSS）法

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　要求

4.1　标样

经批准的警用服饰礼服帽徽（以下简称“礼服帽徽”）实物样品为该产品的标样。

4.2　样式结构

4.2.1　礼服帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、长城、盾牌及飘带、松枝叶及带有“警察”和

“POLICE”字样的飘带组成。样式见图 1。
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