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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国石材标准化技术委员会(SAC/TC460)归口。
本标准负责起草单位:广东省云浮市质量计量监督检测所[国家石材产品质量监督检验中心(广

东)]。
本标准参加起草单位:东莞环球经典新型材料有限公司、万峰石材科技股份有限公司、云安县利机

石材有限公司、阳西博德精工建材有限公司、福建鹏翔实业有限公司、佛山市荣冠玻璃建材有限公司、新
云石业(云浮)有限公司、广西利升石业有限公司、广西万升石业有限公司、广东中旗新材料科技有限公

司、广东传奇岗石有限公司、漳州新阳科技有限公司。
本标准主要起草人:杨武、李建权、丁群、金俊敏、蔡常新、胡一飞、杜小军、徐仲宝、李勇、游世军、

晏辉、戚晓平、王少芳、简伟闯、张文、刘松筠、王万传、胡国强、黎国钊、史益文。
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树脂型合成石板材

1 范围

本标准规定了树脂型合成石板材的术语与定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

和贮存。
本标准适用于装饰装修用树脂型合成石板材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T8237 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T9966.1—2001 天然饰面石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试

验方法

GB/T9966.5—2001 天然饰面石材试验方法 第5部分:肖氏硬度试验方法

GB/T11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB/T16422.2—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB18584—2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T35165 合成石材术语和分类

GB/T35160.1 合成石材试验方法 第1部分:密度和吸水率的测定

GB/T35160.2 合成石材试验方法 第2部分:弯曲强度的测定

GB/T35160.3 合成石材试验方法 第3部分:压缩强度的测定

GB/T35160.4 合成石材试验方法 第4部分:耐磨性的测定

GB/T35160.5 合成石材试验方法 第5部分:热激变性能的测定

GB/T35160.6 合成石材试验方法 第6部分:耐冲击性的测定

JJF1097—2003 平尺校准规范

JJG7—2004 直角尺检定规程

3 术语和定义

GB/T35165界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
树脂型合成石板材 resinousagglomeratedstoneslab
以石料为主要骨料,以树脂为主要粘合剂,经搅拌,在真空状态下加压、震动、成型,固化等工序制成

的具一定规格尺寸和形状的板材(以下简称“板材”)。
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