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本标准参加起草单位：黑龙江省耐力木业有限公司、黑龙江省人造板质量监督检验站、哈尔滨东大

林业技术装备有限公司、佳木斯大学。

本标准主要起草人：王宏棣、毕克新、杨玲、裴虹、曹跃伟、张建强、田华、何金存、张佳彬、黄海兵、

苏芸、宋希元、刘士林。
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木制百叶窗帘和百叶窗用叶片

１　范围

本标准规定了木制百叶窗帘和百叶窗用叶片的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标

志、包装、运输和贮存。

本标准适用于木制百叶窗帘和百叶窗用叶片（简称叶片），本标准不适用于胶合板和纤维板等人造

板制叶片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３１　木材含水率测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ４８２３—１９９５　锯材缺陷

ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６／ＩＳＯ１５１８４：１９９８　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８　色漆和清漆　漆膜的划格试验

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００　实木复合地板

ＧＢ１８５８４—２００１　室内装饰装修材料　木家具中有害物质限量

ＨＧ／Ｔ２４５４—２００６　溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４８２３—１９９５和ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

木制百叶窗帘和百叶窗用叶片　狊犾犪狋狊狅犳狑狅狅犱犲狀犫犾犻狀犱犪狀犱狊犺狌狋狋犲狉

由木材或指接材经加工制成的扁平条状木片，是百叶窗帘和百叶窗的主要部件。

３．２　

百叶窗帘　犫犾犻狀犱／狊犺狌狋狋犲狉

一种安装在建筑窗户内部或外部，主要由叶片和传动机构组成。通过传动机构自由升降、左右移

动，或转动叶片调节室内光线，覆盖或保护开放空间的装置。

３．３　

水平百叶窗帘　狏犲狀犲狋犻犪狀犫犾犻狀犱

由一组可以调节角度的水平板条和梯绳构成的窗帘，通过提高或堆叠叶片可以使其缩拢或卷曲的

装置。亦称威尼斯百叶窗。

３．４　

竖直百叶窗帘　狏犲狉狋犻犮犪犾犫犾犻狀犱

由一组垂直可转动的叶片组成，拉拽板条可使其向一边、两边或中间聚拢的装置。
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