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供水系统用弹性密封轻型闸阀

1 范围

本标准规定了供水系统用弹性密封轻型闸阀(以下简称闸阀)的术语和定义、结构型式、技术要求、
试验方法、检验规则、标志、供货要求和质量保征书。

本标准适用于球墨铸铁制弹性密封轻型闸阀。适用范围为公称压力不大于PN16;介质为水,水温

范围1℃~80℃;阀门全开时介质流速不超过4.9m/s;公称尺寸DN50~DN1200的暗杆型闸阀和公

称尺寸DN50~DN600的明杆型闸阀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T825 吊环螺钉

GB/T1220 不锈钢棒

GB/T3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3452.1 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差

GB4208—2008 外壳防护等级 (IP代码)

GB/T4956 磁性基本上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T5796.1 梯型螺纹 第1部分:牙型

GB/T5796.2 梯型螺纹 第2部分:直径与螺距系列

GB/T5796.3 梯型螺纹 第3部分:基本尺寸

GB/T5796.4—2005 梯型螺纹 第4部分:公差

GB/T6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T7760 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T9441—2009 球墨铸铁金相检验

GB/T11211 硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法

GB/T11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T12220 工业阀门 标志

GB/T12221 金属阀门 结构长度

GB/T12225 通用阀门 铜合金铸件技术条件

GB/T12227 通用阀门 球墨铸铁件技术条件

GB/T13927 工业阀门 压力试验

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17241.6 整体铸铁法兰

GB/T17241.7 铸铁管法兰 技术条件
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