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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T9176—2006《桑蚕干茧》。
本标准与GB/T9176—2006相比主要变化如下:
———增加了洁净、解舒率、毛脚茧率、霉茧率和统茧的术语和定义;
———修改了桑蚕干茧、万米吊糙和毛茧出丝率的术语和定义;
———增加了技术要求;
———修改了质量标志的组成和标示方法;
———增加了包装及标志、贮存与运输条目中产品名称、质量标志、加工单位和产品标准等内容。
本标准由中国纤维检验局提出。
本标准由全国纤维标准化技术委员会(SAC/TC513)归口。
本标准起草单位:中国纤维检验局、山东省纤维检验局、湖州市纤维检验所、四川省纤维检验局、重

庆市纤维检验局、广西壮族自治区纤维检验所、中国茧丝绸交易市场、广西大宗茧丝交易市场、山东农业

大学。
本标准主要起草人:毕海忠、杨华、邢秋明、陈浩、刘铁砚、刘佳林、邹凤竹、战玉波、陈锦明、佘德虎、

黎国勇。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
—GB9176—1988、GB/T9176—2006。
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桑 蚕 干 茧

1 范围

本标准规定了桑蚕干茧的技术要求、质量标志、包装、标志、贮存和运输等要求。
本标准适用于生产、加工、经营、交易、贮存的桑蚕干茧。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1797 生丝

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9111 桑蚕干茧试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
桑蚕干茧 mulberrysilkwormdriedcocoons
经干燥处理后达到规定适干程度的桑蚕茧。

3.2
万米吊糙 numberofrushuponinreelingprocesspermyriameter
在缫丝过程中,根据所缫生丝的规格,每缫得10000m生丝所发生的吊糙次数。

3.3
洁净 neatness
生丝丝条上的小型糙疵。

3.4
解舒率 reellabilitypercentage
缫丝粒数占添绪次数的百分数。

3.5
毛脚茧率 earlygatheringcocoonpercentage
毛脚茧粒数占受检样品总粒数的百分数。

3.6
霉茧率 mildewedcocoonpercentage
霉茧质量占剥选后样茧总质量的百分数。

3.7
统茧 mixedcocoon
蚕品种、蔟具、蚕茧收购期(茧期)、养殖地域(庄口)混杂的桑蚕干茧。
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