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前  言
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彩 色 沥 青 混 凝 土

1 范围

本标准规定了道路沥青路面用彩色沥青混凝土的术语和定义、材料、要求、试验方法、检验规则和

运输。
本标准适用于各等级公路、城镇道路、公园道路、停车场、广场、运动场、景观道路等彩色沥青混

凝土。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1864 颜料颜色的比较

GB/T5211.1 颜料水溶物测定 冷萃取法

GB/T5211.3 颜料105℃挥发物的测定

GB/T5211.15 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定

GB/T5211.18 颜料和体质颜料通用试验方法 第18部分:筛余物的测定水法(手工操作)

GB/T5211.19 着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定 目视比较法

GB/T9761 色漆和清漆 色漆的目视比色

CJJ/T218—2014 城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程

JTGE20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTGF40 公路沥青路面施工技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
彩色沥青结合料 colorasphaltbinder
由石油化工产品加工而成具有道路石油沥青性质的可着色的浅色黏结材料。

3.2
改性彩色沥青结合料 modifiedcolorasphaltbinder
由石油化工产品加工而成具有聚合物改性沥青性质的可着色的浅色黏结材料。

3.3
着色剂 pigment
用于彩色沥青混凝土的专用颜料。

3.4
彩色沥青混凝土 colorasphaltconcrete
用改性或非改性彩色沥青结合料作为黏结材料,与矿质集料和着色剂按一定比例经加热、搅拌而成

的产品。
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