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前  言
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(建标协字〔2018〕015号)的要求制定。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国工程建设标准化协会提出。
本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。
本文件负责起草单位:科之杰新材料集团有限公司、宁波中水科化工科技有限公司。
本文件参加起草单位:中铁十一局集团桥梁有限公司、甘肃智通科技工程检测咨询有限公司、中建
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建省泷澄建筑工业有限公司、江苏奥莱特新材料股份有限公司、湖南加美乐素新材料股份有限公司、同
济大学、中南大学、中国铁道科学研究院、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司、广州建涂堡建材有限公

司、湖北隆奔科技有限公司、建研建材有限公司、国家建筑材料测试中心、天津冶建特种材料有限公司、
垒知化学(福建)有限公司、福建省建筑科学研究院有限责任公司、合诚工程咨询集团股份有限公司、厦
门天润锦龙建材有限公司。
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混凝土粘度调节剂

1 范围

本文件规定了混凝土粘度调节剂的术语和定义,分类与标记,要求,试验方法,检验规则,标志、包
装、运输与贮存。

本文件适用于非矿物类的混凝土粘度调节剂的生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2794 胶黏剂黏度的测定 单圆筒旋转黏度计

GB8076 混凝土外加剂

GB/T8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T10247 粘度测量方法

GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

JGJ55 普通混凝土配合比设计规程

JC/T729 净浆搅拌机

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
混凝土粘度调节剂 viscositymodifyingadmixtureforconcrete;VMA
能调节混凝土中浆体的粘度,从而改善混凝土和易性能的化学外加剂。

3.2
基准净浆 referencecementpaste
按照本文件规定的试验方法配制的掺标准型高性能减水剂的水泥净浆。

3.3
受检净浆 testedcementpaste
按照本文件规定的试验方法配制的同时掺标准型高性能减水剂和混凝土粘度调节剂的水泥净浆。

3.4
塑性粘度比 plasticviscosityratio
受检净浆塑性粘度与基准净浆塑性粘度的比值。

3.5
基准混凝土 referenceconcrete
按照本文件规定的试验方法配制的掺标准型高性能减水剂的混凝土。
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