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基于极限甲醛释放量的人造板室内
承载限量指南

1 范围

本标准给出了基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量的术语和定义、基本原则、人造板室内承

载限量计算方法和需考虑的要点等信息。
本标准适用于室内家具、橱柜、木质门、木质墙板、木质地板等木质制品使用的人造板承载限量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18204.1 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素

GB/T18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T18883 室内空气质量标准

3 术语和定义

GB/T18259—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
极限甲醛释放量 theultimateformaldehydeemission
根据使用地区的最热月平均温度、最高月平均湿度和室内空气换气次数来设定1m3 气候箱的测试

参数,测出的人造板甲醛释放量,即为极限甲醛释放量。
注:单位为毫克每立方米(mg/m3)。

3.2
室内空气极限甲醛本底浓度 theultimateformaldehydebackgroundconcentrationofindoorair
装修前所在地区最热月平均温度、最高月平均湿度下室内空气甲醛浓度。
注:单位为毫克每立方米(mg/m3)。

3.3
最大释放表面积 themaximalemissionsurfacearea
暴露在室内空气中释放甲醛的人造板的最大允许表面积。对于地板、墙板、入户门等向室内单面释

放甲醛的产品,其释放表面积为暴露面面积。其他人造板按正反两面计算释放表面积。
注:单位为平方米(m2)。

3.4
人造板室内承载限量 thelimitedquantityinindoorloadingforwood-basedpanel
基于人造板极限甲醛释放量,在满足国家室内空气质量标准对室内空气中甲醛浓度要求的前提下,

单位体积室内空间能够承载的人造板最大释放表面积。
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