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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ２２１—２０００《钢铁产品牌号表示方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２２１—２０００标准相比，主要变化如下：

———增加热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、细晶粒热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用螺纹

钢筋、煤机用钢、高性能建筑结构用钢、低焊接裂纹敏感性钢、原料纯铁等产品牌号表示方法的

规定（本版表３、表４、３．１５）；

———删除易切削非调质钢、塑料模具钢、电工用热轧硅钢、电讯用取向高磁感硅钢等产品牌号表示

方法的规定（２０００年版３．６、３．７．３、３．１１．１、３．１１．２）；

———明确采用汉语拼音字母或英文字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法时，通常采用大写字

母（２０００年版２．２；本版２．２）；

———基本原则中规定牌号各组成部分的排列原则（本版２．４）；

———删除ＧＢ／Ｔ２２１—２０００中表２，将同类牌号表示方法的举例加以归纳，并以表格的形式统一列

出（本版表２、表５～表８）；

———改变管线用钢、船用锚链钢符号表示方法（２０００年版表２；本版表３）；

———改变桥梁用钢符号表示方法（２０００版表２；本版表４）；

———修改高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢牌号表示方法（２０００年版３．８．３；本版３．９．３）；

———修改不锈钢和耐热钢牌号表示方法（２０００年版３．９；本版３．１２）；

———修改高电阻电热合金牌号表示方法（２０００年版３．１３；本版３．１６）。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：戴强、栾燕、刘宝石。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ２２１—１９６３，ＧＢ／Ｔ２２１—１９７９，ＧＢ／Ｔ２２１—２０００。
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钢铁产品牌号表示方法

１　范围

本标准规定了钢铁产品牌号表示方法。

本标准适用于编写生铁、碳素结构钢、低合金结构钢、优质碳素结构钢、易切削钢、合金结构钢、弹簧

钢、工具钢、轴承钢、不锈钢、耐热钢、焊接用钢、冷轧电工钢、电磁纯铁、原料纯铁、高电阻电热合金及有

关专用钢等产品牌号。

本标准中未规定的钢铁产品牌号表示方法，应按本标准规定的原则编写牌号。

粉末冶金材料、铸铁（件）、铸钢（件）、铁合金、高温合金和金属间化合物高温材料、耐蚀合金、精密合

金等产品的牌号表示方法应分别符合下列国家标准规定。

ＧＢ／Ｔ４３０９　粉末冶金材料分类和牌号表示方法

ＧＢ／Ｔ５６１２　铸铁牌号表示方法

ＧＢ／Ｔ５６１３　铸钢牌号表示方法

ＧＢ／Ｔ７７３８　铁合金产品牌号表示方法

ＧＢ／Ｔ１４９９２　高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号

ＧＢ／Ｔ１５００７　耐蚀合金牌号

ＧＢ／Ｔ１５０１８　精密合金牌号

２　基本原则

２．１　凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品，均应按本标准规定的牌号表示方法编写牌号。

２．２　钢铁产品牌号的表示，通常采用大写汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表

示。为了便于国际交流和贸易的需要，也可采用大写英文字母或国际惯例表示符号。常用化学元素符

号见表１。

２．３　采用汉语拼音字母或英文字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法时，一般从产品名称中选取有

代表性的汉字的汉语拼音的首位字母或英文单词的首位字母。当和另一产品所取字母重复时，改取第

二个字母或第三个字母，或同时选取两个（或多个）汉字或英文单词的首位字母。

采用汉语拼音字母或英文字母，原则上只取一个，一般不超过三个。

２．４　产品牌号中各组成部分的表示方法应符合相应规定，各部分按顺序排列，如无必要可省略相应部

分。除有特殊规定外，字母、符号及数字之间应无间隙。

２．５　产品牌号中的元素含量用质量分数表示。

表１

元素名称 化学元素符号 元素名称 化学元素符号 元素名称 化学元素符号 元素名称 化学元素符号

铁 Ｆｅ 锂 Ｌｉ 钐 Ｓｍ 铝 Ａｌ

锰 Ｍｎ 铍 Ｂｅ 锕 Ａｃ 铌 Ｎｂ

铬 Ｃｒ 镁 Ｍｇ 硼 Ｂ 钽 Ｔａ

镍 Ｎｉ 钙 Ｃａ 碳 Ｃ 镧 Ｌａ

钴 Ｃｏ 锆 Ｚｒ 硅 Ｓｉ 铈 Ｃｅ

铜 Ｃｕ 锡 Ｓｎ 硒 Ｓｅ 钕 Ｎｄ

钨 Ｗ 铅 Ｐｂ 碲 Ｔｅ 氮 Ｎ

钼 Ｍｏ 铋 Ｂｉ 砷 Ａｓ 氧 Ｏ

钒 Ｖ 铯 Ｃｓ 硫 Ｓ 氢 Ｈ

钛 Ｔｉ 钡 Ｂａ 磷 Ｐ — —

　　注：混合稀土元素符号用“ＲＥ”表示。
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