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纺织品 耐磨性的测定 双轮磨法

1 范围

本标准规定了采用双轮耐磨仪测定织物耐磨性能的试验方法。

本标准适用于各种织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

3 原理

安装在旋转平台上的试样以一定速度绕其与水平面垂直的轴转动,两个摩擦轮在一定压力下与试

样接触,旋转平台带动摩擦轮转动对试样进行摩擦,形成摩擦环。记录摩擦终点时试样的破损情况,以
此确定织物的耐磨性能。

4 仪器及材料

4.1 耐磨试验仪,应符合以下要求。示意图见图1。

单位为毫米

a) 耐磨仪

图1 耐磨仪示意图
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