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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国五金制品标准化技术委员会(SAC/TC174)归口。
本标准起草单位:浙江伟发钢网制造有限公司、上海申宝丝网有限公司、佛山市质量计量监督检测

中心、中国五金制品协会、安平县亿利达金属网业有限公司、河北安平县汇金网业有限公司、安平县天行

健丝网有限公司、河北安加丝网制造有限公司、上海建科检验有限公司、安平县振兴钢板网厂、德明金属

网业有限公司、上海建筑五金工业研究所有限公司。
本标准起草人:骆宇龙、詹德康、区卓琨、柳润峰、宋铁领、薛小垂、魏红岩、乔立峰、忻成梁、孟士银、

赵红郎、全红、严德勇。
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钢 板 网

1 范围

本标准规定了钢板网的术语和定义、分类和标记、型式尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存等。

本标准适用于建筑、防护、通风、造船、隔离、装备制造业、日用品等用途的钢板网。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T2518 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T18226—2015 公路交通工程钢构件防腐技术条件

YB/T5059—2013 低碳钢冷轧钢带

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

钢板网 expandedsteelnet
采用金属板材或卷材经机械切割延伸、扩张成型而产生的孔状网。

3.2

纵向扩张钢板网 longitudinalexpandedsteelnet
采用金属板材或卷材经机械切割延伸、经L方向(纵向)扩张成型而产生的孔状网。

3.3

横向扩张钢板网 broadwiseexpandedsteelnet
采用金属板材或卷材经机械切割延伸、经B方向(横向)扩张成型而产生的孔状网。

4 分类和标记

4.1 分类

钢板网按类型分见表1规定。
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