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塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定
高效液相色谱法

1 范围

本标准规定了塑料制品中多溴联苯(polybrominatedbiphenyls,简称PBBs,结构式见图1)和多溴

二苯醚(polybrominateddiphenylethers,PBDEs,结构式见图2)高效液相色谱检测方法。
本标准适用于塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定。

图1 多溴联苯的结构

图2 多溴二苯醚的结构

2 原理

样品提取后,提取液经硅胶层析柱净化,浓缩定容后,用高效液相色谱仪(配紫外-可见检测器)进行

定量检测。

3 试剂和材料

除另有规定外,所用试剂均为分析纯,水为超纯水。

3.1 二氯甲烷:色谱纯。

3.2 甲醇:色谱纯。

3.3 液氮:工业级。

3.4 多溴联苯PBBs标准溶液。

3.5 多溴二苯醚PBDEs标准溶液。

3.6 标准溶液配制:分别取质量浓度100mg/mL的PBBs和50mg/mLPBDEs的标准溶液适量体积,
用甲苯稀释,配制成所需浓度的标准溶液。

3.7 甲苯-甲醇(体积比10∶1)。
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