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前  言
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民用兰炭产品规格及质量

1 范围

本文件规定了民用兰炭的术语和定义、规格、技术要求和试验方法、采样和制样、检验规则、判定规

则、标识、运输与贮存。
本文件适用于生产、销售、使用等各环节的民用常规兰炭和民用成型兰炭,不适用于民用烧烤兰炭。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB/T212 煤的工业分析方法

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T216 煤中磷的测定方法

GB/T218 煤中碳酸盐二氧化碳含量测定方法

GB/T474 煤样的制备方法

GB/T475 商品煤样人工采取方法

GB/T476 煤中碳和氢的测定方法

GB/T1573 煤的热稳定性测定方法

GB/T3058 煤中砷的测定方法

GB/T3558 煤中氯的测定方法

GB/T4633 煤中氟的测定方法

GB/T16659 煤中汞的测定方法

GB/T19494.1 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法

GB/T19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备

GB/T25209 商品煤标识

GB/T25211—2010 兰炭产品技术条件

GB/T25214 煤中全硫测定 红外光谱法

GB/T30732 煤的工业分析方法 仪器法

GB/T30733 煤中碳氢氮的测定 仪器法

GB/T31087 商品煤杂物控制技术要求

MT/T748 工业型煤冷压强度测定方法

MT/T925 工业型煤落下强度测定方法

SN/T3511 矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则

ASTMD6722 煤及燃烧残渣中总汞含量的试验方法 直接燃烧法
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