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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T23172—2008《藤编制品》。本标准与GB/T23172—2008相比,除编辑性修改外

主要技术变化如下:
———修改了规范性引用文件(见第2章,2008年版的第2章);
———增加了术语和定义(见第3章);
———修改了外观中的表面、边要求(见5.1.1、5.1.2,2008年版的4.1.1、4.1.2);
———增加了外观中的刺绣和印花要求(见5.1.3);
———修改了规格尺寸要求(见5.2,2008年版的4.2);
———增加了填充物要求和试验方法(见5.3和6.3);
———修改了含水率的试验方法(见6.4,2008年版的5.3);
———修改了甲醛含量要求和试验方法(见5.5表1和6.5.1,2008年版的4.4.1和5.4.1);
———增加了pH值要求和试验方法(见5.5表1和6.5.2);
———修改了色牢度要求和试验方法(见5.5表1和6.5.3,2008年版的4.4.3和5.4.3);
———增加了重金属元素含量要求和试验方法(见5.5表1和6.5.4);
———修改了可分解致癌芳香胺染料要求和试验方法(见5.5表1和6.5.5,2008年版的4.4.2和5.4.2);
———修改了型式检验规则(见7.3,2008年版的6.2.2);
———修改了标志要求(见8.1,2008年版的7.1);
———增加了附录A和参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出并归口。
本标准起草单位:宁波市鄞州区蔺业经济联合总会、北京市轻工产品质量监督检验一站、宁波开诚

工艺品有限公司、宁波华备编织品有限公司、宁波黄古林工艺品有限公司、宁波市海曙兴明工艺编织品

有限公司、宁波丝享家居科技有限公司、宁波华业纤维科技有限公司、宁波市鄞州集士港金土地工艺编

织品厂、宁波市鄞州兴艺家居用品厂、益阳市产商品质量监督检验研究院。
本标准主要起草人:李传和、余自生、李秉刚、陈广家、俞斌、方明法、王绍剑、陈向敏、秦扬飞、杨加兴、

熊国红、魏晓英、张麓茜、胡娜。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T23172—2008。
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藤 编 制 品

1 范围

本标准规定了藤编制品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于用藤材或以藤材为主配以织物材料编织而成的藤编制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB6675.4 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
藤编制品 plaitedrattanproducts
用藤材或以藤材为主配以织物材料编织而成的各种制品。

3.2
婴幼儿藤编制品 plaitedrattanproductsforinfants
年龄在36个月及以下的婴幼儿使用的藤编制品。

4 产品分类

按产品的用途分为藤席、藤垫、藤枕等。
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