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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由建设部标准定额所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：上海市建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院、陕西省建筑科学研究院、北

京东方建宇混凝土科学技术研究院、无锡江加建设机械有限公司、国民淀粉化学（上海）有限公司、上海

建工物资公司、上海市浩赛干粉建材有限公司、北京振钢轻质材料福利厂、浙江省建筑科学设计研究院

有限公司、建研建材有限公司。

本标准主要起草人：张秀芳、赵霄龙、赵立群、任俊、李荣、路来军、薛国龙、史淑兰、魏民、刘承英、

于崇明、徐国孝、樊钧。

本标准为首次制定。
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预　拌　砂　浆

１　范围

本标准规定了预拌砂浆的定义、分类、符号、标记、原材料、要求、制备、试验方法、检验规则、订货与

交货及干混砂浆的包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于由专业生产厂生产的、用于一般工业与民用建筑物（构筑物）的砌筑、抹灰、地面工程

及其他特种用途的水泥基预拌砂浆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５　硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ１５９６　用于水泥和混凝土中的粉煤灰

ＧＢ／Ｔ１９１４　化学分析滤纸

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ８０７６　混凝土外加剂

ＧＢ８６２４　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ／Ｔ９１４２　混凝土搅拌机

ＧＢ９７７４　包装袋

ＧＢ／Ｔ１８０４６　用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

ＧＢ／Ｔ１８７３６　高强高性能混凝土用矿物外加剂

ＧＢ５０００３　砌体结构设计规范

ＧＢ／Ｔ２０４７３—２００６　建筑保温砂浆

ＧＢＪ１２９　砌体基本力学性能试验方法标准

ＪＣ４７４　砂浆、混凝土防水剂

ＪＣ４７６　混凝土膨胀剂

ＪＣ／Ｔ５４７—２００５　陶瓷墙地砖胶粘剂

ＪＣ／Ｔ９０６—２００２　混凝土地面用水泥基耐磨材料

ＪＣ／Ｔ９０７—２００２　混凝土界面处理剂

ＪＣ／Ｔ９８４—２００５　聚合物水泥防水砂浆

ＪＣ／Ｔ９８５—２００５　地面用水泥基自流平砂浆

ＪＣ／Ｔ９８６—２００５　水泥基灌浆材料

ＪＧ１４９—２００３　膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

ＪＧ１５８—２００５　胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

ＪＧ／Ｔ１６４　砌筑砂浆增塑剂

ＪＧ／Ｔ３０４９　建筑室内用腻子

ＪＧＪ５２　普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

ＪＧＪ６３　混凝土用水标准

ＪＧＪ７０　建筑砂浆基本性能试验方法

ＪＧＪ／Ｔ１１２　天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程
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