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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国黄金协会提出。
本文件由全国黄金标准化技术委员会(SAC/TC379)归口。
本文件起草单位:中国黄金协会铂钯分会、中博世金科贸有限公司、深圳中国金币经销中心有限公

司、美泰乐贵金属(苏州)有限公司、中国珠宝首饰进出口股份有限公司、深圳市金质金银珠宝检验研究

中心、天津市产品质量监督检测技术研究院、深圳市粤豪珠宝有限公司、深圳市粤鑫贵金属有限公司、
湖南百德金金属冶炼有限公司、深圳市点金贵金属精炼有限公司、深圳市泉丰铂业有限公司。

本文件主要起草人:李晶、郑峰、杨佩、曹维宇、孟建华、殷献民、匡冠奇、陈标、周德奋、王兴猛、朱志刚、
曹火炬、蔡海涛、郭步山、郎秋美、王冠华、范宇豪。
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投 资 铂 金 条

1 范围

本文件界定了投资铂金条的术语和定义,规定了投资铂金条的要求、试验方法、检验规则、包装、运
输、贮存和质量证明材料。

本文件适用于在国内生产和销售的投资铂金条。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828(所有部分) 计数抽样检验程序

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14459 贵金属饰品计数抽样检验规则

GB/T18043 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法

GB/T37653—2019 铂锭

GB/T38145 高含量贵金属合金首饰 金、铂、钯含量的测定ICP差减法

QB/T1690 贵金属饰品质量测量允差的规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
投资铂金条 investmentplatinumbar
规格不小于10g,铂含量(m/M)不低于99.9%,具有资产配置价值的铂金条。

4 要求

4.1 原材料

4.1.1 生产投资铂金条的原材料在投产前应进行检验,铂含量及杂质元素应符合GB/T37653的要求。

4.1.2 应使用上海黄金交易所交割的铂金板料或中国黄金协会铂钯分会指定定点精炼厂的标准铂

金锭。

4.2 化学成分

4.2.1 投资铂金条的铂含量(m/M)应不低于99.9%,且不应低于投资铂金条产品表面明示的铂含量。

4.2.2 投资铂金条化学成分应符合GB/T37653—2019中表1的规定。
1

T/CGA38—2023


