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再生骨料混凝土砌块(砖)技术要求

1 范围

本标准规定了再生骨料混凝土砌块(砖)的原材料、技术要求、配合比设计、制备与养护、检验要求、
包装、存储和运输。

本标准适用于使用建筑废弃混凝土、生活垃圾焚烧发电炉底渣再生骨料替代部分天然骨料制成的

混凝土砌块(砖),包括再生骨料普通混凝土小型砌块、再生骨料非承重混凝土空心砖、再生骨料承重混

凝土多孔砖和再生骨料混凝土实心砖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T2542 砌墙砖试验方法

GB/T4111 混凝土砌块和砖试验方法

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T8239 普通混凝土小型砌块

GB/T14684 建设用砂

GB/T14685 建设用卵石、碎石

GB/T21144 混凝土实心砖

GB/T24492 非承重混凝土空心砖

GB25779 承重混凝土多孔砖

JGJ55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ63 混凝土用水标准

DB31/T1093 混凝土砌块(砖)用再生骨料技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
再生骨料混凝土砌块(砖) recycledaggregateblock(brick)
以水泥、掺合料、砂、石、再生骨料等为主要原材料,再生骨料取代率不低于20%,经配料、加水搅

拌、成型、养护等工艺制成的混凝土砌块(砖),包括再生骨料普通混凝土小型砌块、再生骨料非承重混凝

土空心砖、再生骨料承重混凝土多孔砖和再生骨料混凝土实心砖。

3.2 
建筑废弃混凝土再生骨料 recycledaggregateofbuildingwasteconcrete
由建(构)筑物中的废弃混凝土,经破碎、分选、除铁和筛分等预处理工艺加工而成的颗粒。
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